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Articles Published in Other JournalsI. The Quality o f Yıldız River Water and Determining Trace Elements by Liquid-Liquid Micro-Extraction Analytical MethodTAŞKIN ÇAKICI G., KASAKA E., ALTUNAY N.CUMHURIYET SCIENCE JOURNAL, vol.43, 2022 (Peer-Reviewed Journal)II. Grafit Uç Elektrot Yüzeyinde 4,4’-diaminobenzofenon’un Elektropolimerleşmesi ile Hazırlanan Modifiye Elektrot Kullanılarak 2-Nitrofenolün Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi veVoltametrik TayiniTABANLIGİL CALAM T., Çalışkan S., TAŞKIN ÇAKICI G.Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.10, no.1, pp.15-26, 2022 (Peer-ReviewedJournal)III. Preparation and Characterization of Biocompatible Membranes Based on TiO2 NanoparticulTAŞKIN ÇAKICI G.SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.25, no.6, pp.1376-1385, 2021 (Peer-Reviewed Journal)IV. Ozmotik Distilasyonda Polisülfon-g-Polistiren/Selüloz/Poli (etilen teraftalat)  Kompozit Membranların KullanılmasıTAŞKIN ÇAKICI G., ŞANLI N. O.Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.8, no.3, pp.529-541, 2020 (Peer-ReviewedJournal)V. Use of Ultrasound to  Prepare Permeable Crosslinked PVA Membranes ASMAN G., TAŞKIN ÇAKICI G., KONDOLOT SOLAK E., Sivaprakasam K.GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.33, no.1, pp.31-43, 2020 (ESCI)VI. Optimization of osmotic distillation conditions of fructose so lution using microporous polysulfone  membranesTAŞKIN ÇAKICI G., Şanlı O.EJONS, international journal on mathematic, engineering and natural sciences, vol.10, pp.70-90, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
BooksI. Polimer Kimyası Laboratuvarı Deney KitabıYiyit Doğan S., Kaya S., Kondolot Solak E. (Editor), Taşkın G. (Editor)Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2023II. KAPSAMLI MEMBRAN BİLİMİ VE YAŞAMIMIZDAKİ YERİBatır G. G., Göksel Saraç M., Uzun D., Bekci H., Taşkın G. (Editor)



Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2021
Papers Presented at Peer-Reviewed Scientific ConferencesI. DEVELOPMENT OF POLYVINYL ALCOHOL/HYDROXY PROPYL METHYLELLULOSE/ CARBON NAOTUBECONDUCTOR MEMBRANES FOR FUEL CELLSTaşkın G., Tabanlıgil Calam T., Bayal Ö.International Interdisciplinary Congress of Women in Science, Sivas, Turkey, 27 - 28 April 2024, pp.23-34, (FullText)II. OPTIMIZATION OF VOLTAMETRIC PARAMETERS BY BOX-BEHNKEN METHOD USING RESPONSESURFACE METHODOLOGY FOR THE PRECISE DETERMINATION OF PARACETAMOLE ON THE SURFACEOF ACTIVATED GLASSY CARBON ELECTRODETabanlıgil Calam T., Taşkın G., Kocataş K.International Interdisciplinary Congress of Women in Science, Sivas, Turkey, 27 - 28 April 2024, pp.35-45III. LOW COST GRAPHITE AND CELLULOSE ACETATE COMPOSITE ANTISTATIC FILMSTAŞKIN G., TABANLIGİL CALAM T., Coşkuner T. Ş.INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCED RESEARCH AND APPLICATIONS, Sivas, Turkey, 1 - 02 December2023, pp.200-207, (Full Text)IV. PREPARATION OF AN ELECTROCHEMICAL SENSOR FOR THE DETERMINATION OF LEAD (II)  IN TAP  WATERTABANLIGİL CALAM T., TAŞKIN G., Bektaş Ö.INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCED RESEARCH AND APPLICATIONS, Sivas, Turkey, 1 - 02 December2023, pp.208-217V. Electrochemical Behavior Of Phenol On The Glassy Carbon Electrode Surface Modified With 2-Aminonicotinic Acid Prepared For Use As A Sensor And Its Voltammetric Determination In TapWater SampleTABANLIGİL CALAM T., TAŞKIN G., Bektaş Ö.ISARC 3. INTERNATIONAL TRAKYA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Edirne, Turkey, 25 - 26 November 2023,pp.545-557VI. Removal Of Cobalt From Aqueous Solution Using Cellulose Acetate/HydroxypropylmethylcelluloseComposite MembranesTAŞKIN G., TABANLIGİL CALAM T., Bayal Ö., Cenan F. N.ISARC 3. INTERNATIONAL TRAKYA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Edirne, Turkey, 25 - 26 November 2023,pp.558-566VII. Synergistic Effects o f Magnetite Nanoparticles in the Hole Transport Layer o f Organic PV Cells   IRMAK E., KONDOLOT SOLAK E., KAYA S., YİYİT DOĞAN S., Cakici G. T.5th IEEE Global Power, Energy and Communication Conference, GPECOM 2023, Cappadocia, Turkey, 14 - 16 June2023, pp.508-512VIII. Optimizing The Preparation Of Green CrossLinked Pva/Col Membranes With Box-Behnken DesignTAŞKIN ÇAKICI G., KAYA S., KONDOLOT SOLAK E.3. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, İstanbul, Turkey, 27 - 28 August 2022IX. Preparation Of Biodegradable Membranes With Sodium Alginate, Collagen And Boron NitrideNanoparticules And In Vitro  Application Of Quercetin Release As Potential Wound Dressing Patches TAŞKIN ÇAKICI G., YİYİT DOĞAN S., KAYA S., KONDOLOT SOLAK E.2. INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Girne, Cyprus (Kktc),30 - 31 July 2022X. SODYUM ALJİNAT/ HİDROKSİPROPİLMETİLSELÜLOZ KOMPOZİT BONCUKLARI İLE SULU ÇÖZELTİDENRB’NİN ADSORPSİYONUTAŞKIN ÇAKICI G.3. INTERNATIONAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS, Ankara, Turkey, 21 November 2021



XI. Tepki Yüzey Metodolo jisi Yöntemini Kullanarak Deneysel- Istatistiksel Yaklaşımla Sodyum  Aljinat/grafen Nanoplatelet Çözeltilerinin Absorbans ve Floresans Özelliklerinin DeğerlendirilmesiBATIR G. G., TAŞKIN ÇAKICI G.6. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Turkey, 23 - 24 August 2021XII. Sodyum Aljinat/grafen Nanoplatelet Nanokompozit Membranların Hazırlanması ve KarakterizasyonuTAŞKIN ÇAKICI G., BATIR G. G.11. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Fen ve Mühendislik Bilimleri, Ankara, Turkey, 20 - 21 August 2021XIII. Fruktoz Çözeltilerinin Ozmotik Distilasyon Yöntemi ile Hidrofobik Kompozit Membranlar Kullanılarak DeriştirilmesiTAŞKIN G., ŞANLI N. O.V.Fiziksel Kimya Kongresi, Konya, Turkey, 16 - 19 May 2015XIV. Polisülfon-g-Polistiren Aşı Kopolimer Membranlar Kullanılarak Fruktoz Çözeltilerinin OsmotikDİstilasyon ile DeriştirilmesiTAŞKIN G., ŞANLI N. O.IV. Fiziksel Kimya Kongresi, Denizli, Turkey, 5 - 08 June 2014XV. Optimization of osmotic distillation conditions of fructose so lution using microporous polysulfone  membranesTAŞKIN G., ŞANLI N. O.Advanced Materials World Congress, İzmir, Turkey, 16 - 19 September 2013XVI. Nanogözenekli NaAlg/CMS Membranlardan Naproksenin Kontrollü SalımıŞANLI N. O., TAŞKIN G.IV.Ulusal Polimer Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 September 2012XVII. Nano Gözenekli Poli (vinil alkol)  Membranların Hazırlanması ve Kararkterizasyonu ASMAN G., TAŞKIN G.25.Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 June - 02 July 2011XVIII. İtakonik asitin Sodyum Aljinat Membranlara Fotokimyasal Olarak Şişme Destekli AşılanmasıTAŞKIN G., ŞANLI N. O., ASMAN G.25.Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 June - 02 July 2011
Funded ProjectsSolmaz H., Calam A., Şahin F., Tabanlıgil Calam T., Taşkın Çakıcı G., Ardebili S. M. S., Kocakulak T., CB Strateji ve BütçeBaşkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, PEM Yakıt Pilleri İçin Nano-Malzeme Destekli Membran Üretimi Etkinliğininİncelenmesi ve Optimizasyonu, 2023 - 2026Irmak E., Kondolot Solak E., Kaya S., Taşkın G., Yiyit Doğan S., Project Supported by Higher Education Institutions, YerindeSentezlenmiş Magnetit Katkılı Yeni Bir Organik Güneş Pilinin Tasarımı, Karakterizasyonu ve Verim Analiz, 2023 - 2024Tabanlıgil Calam T., Taşkın G., Project Supported by Other Official Institutions, Polimer Kompozitler ile Sulu OrtamdanAğır Metal İyonlarının Adsorpsiyonu, 2023 - 2023Tabanlıgil Calam T., Taşkın G., Project Supported by Other Official Institutions, Çevresel su numunelerinde ağır metaltayini için sensör üretimi, 2023 - 2023Tabanlıgil Calam T., Taşkın G., Project Supported by Other Official Institutions, Antistatik Ambalaj İçin Yeni Bir ÇevreDostu Biyobozunur Kompozit Film Hazırlama, 2022 - 2022Tabanlıgil Calam T., Taşkın G., Project Supported by Other Official Institutions, Çevresel su numunelerinde toksik maddetayini için sensör üretimi, 2022 - 2022Taşkın G., Kasaka E., Altunay N., Project Supported by Higher Education Institutions, Yıldız Irmağı Suyunun KimyasalÖzelliklerinin (NH4-N, NO3-N, SiO2-Si, Ca2) ve Eser Elementlerin ( Mn, Fe, Pb, Cd) Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon AnalitikYöntemi ile Belirlenmesi, 2018 - 2020Taşkın G., Project Supported by Higher Education Institutions, TiO2-Nanopartiküllü Biyouyumlu MembranlarınHazırlanması, 2017 - 2019Taşkın G., Şanlı O., Project Supported by Higher Education Institutions, Hidrofobik Membranların Ayırma İşlemlerinde
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