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12. Uluslararasi Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabi, 24-28,istanbul-TURKIYE, istanbul, Turkey, 28
September - 02 October 2005

AISI 4140 Celiginin Islenmesinde Kiiresellestirme Sicaklik ve Siiresinin Yiizey Piiriizliligi Uzerine
Etkisinin Deneysel Olarak incelenmesi

KILICLI V., MOTORCU A. R., ERDOGAN M., SAHIN Y.
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