
Kiriş uzunluğu Uygulanan Yük Ölçülen Çökme Miktarı (Sehim)

Kalınlık (h) [mm] Genişlik (b) [mm] L [mm] F [N] δ [mm] (x 10
-2

 )
5 78

10 164
15 244.5

600 164
500 96
400 51
300 1.2

15 101
25 78

4 78
8 5

Uygulanan Yük Ölçülen Çökme Miktarı (Sehim)

F [N] δ [mm] (x 10
-2

 )
2.5 51
7.5 136

12.5 214
17.5 291

214
184
150
111

12.5

Dairesel Kesitli Numune Uzunluğu

 L [mm]

MM422 dersi kapsamında 22 Mart 2024 tarihinde yapılmış olan
4 No'lu deneyin, saptanmış ölçüm değerleridir.
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600 5

600 5
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4.2-b
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Deney No

4.2-a

6004 25

104 25

Kiriş Kesit Parametreleri
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4.1-b

4.1-c

4.1-d


